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RESUMEN 

El propósito de este estudio In Vitro fue evaluar la propiedad de la fluidez de dos 

cementos endodónticos: Grossman y Apexit Plus para la obturación de conductos 

laterales simulados. 40 piezas dentarias monoradiculares fueron seleccionadas, se 

realizó eliminación de las coronas y acceso cameral, la longitud de trabajo se 

estableció a Jmm del foramen apical. Los conductos laterales se realizaron con lima 

#15 adaptados a un micromotor de baja velocidad en la cara mesial y distal de cada 

diente uno en cada tercio de la raíz (coronal, medio y apical) y la instrumentación se 

realizó con limas Maillefer; las piezas se dividieron en dos grupo de veinte • para ser 

irrigado un grupo con Hipoclorito de Sodio al2.5% y el otro grupo con Clorhexidina 

al 2%; estos grupos se volvieron a dividir para la obturación con los cementos 

Grossman y Apexit Plus ( de las 20 piezas irrigadas con hipoclorito, lO para cemento 

Grossman y 1 O para el cemento Apexit Plus; de las 20 piezas irrigadas con 

Clorhexidina, 1 O para el cemento Grossman Y 1 O para Apexit Plus). 

La técnica de obturación fue condensación lateral para todos Jos grupos, luego se 

tomaron radiografias y las imágenes fueron analizadas en la computadora. Los 

resultados fueron analizados con la prueba U de Mann Whitney, nivel de 

significancia 5%. Los resultados mostraron que no hubo diferencia significativa en la 

comparación de la propiedad de fluidez de los cementos Grossman y Apexit Plus en 

los conductos laterales simulados. 



ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate in vitro the property of fluidity of two 

endodontic sealers: Grossman' s Sealec and Apexit Plus for filling the simulated 

lateral canals. 40 single-rooted teeth were selected, removing crowns and cameral 

access was perfonned, the workíng Jength was set to 1 mm of the apical foramen. 

Lateral canals were made with file# 15 adapted with a Iow speed micromotor to in 

the mesial and distal side of each tooth, a canal for each third (coronal and apical 

medium) and instrumentation was performed with Maillefer files; the teeth were 

divided into two groups of twenty, to be irrigated a group with sodium hypochlorite 

2.5% and the other group with 2% chlorhexidíne; these groups were divided again 

for the filling with Grossman's Sea1er and Apexit Plus (of the 20 inigated with 

hypochlorite, 10 were with Grossman 's Sealer and 10 with Apexit Plus; ofthe 20 

irrigated with Chlorhexidine, lO were with Grossman's Sealer and 10 for Apexit 

Plus). 

Obturation technique was lateral condensation for all groups, and x-rays were tak:en 

and the images were analyzed on the computer. The results were analyzed with test U 

de Mann Whitney. the level of significance 5%. The results showed no significant 

difference in comparing the flow property of Grossman's Sealer and Apexit Plus in 

simulated lateral canals. 
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